' Rontgenfluoreszenz

I
Spektren von verschiedenen
Proben und Moseley-Gesetz
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Spektrum von Nickel
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Spektrum von Cr/Ni-Stahl
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- Moseley-Gesetz

Element | Z |(Z-1)% | E ,,.x

keV
Cr 24 529 5,4
Fe 26 625 6,4
Ni 28 729 7,5
Cu 29 784 8,1
Zr 40 1521 15,8
Mo 42 1681 17,5
Sn 50 2401 25,3
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